BILYA VE GAKIL PUSKURTME iGiN YUZEY PURUZLUK MASTARI
INSIZEY PLUS

INGiLIZ mALI

Puskurtmeli temizlenmis gelik yiuzeylerin, boya éncesi purtizlilaginin kontrold igin kullanihr,
ISO 8503/1 Standardina uygundur

Pasa karsi korumali, saf nikelden yapilimistir

Her biri 4 parga icerir

isleme methodu Piiriizlilik (Ra) Piiriizlilik (Rz)
ISR-CS017 Bilya puskirtme 3,2; 8; 13; 18um 19,2; 48; 78; 108um ISR-CS017

ISR-CS018 Cakil puskirtme 3,2; 10,5; 18; 25um 19,2; 63; 108; 150um




